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|a prothese scellée



) ) avantages
la prothese scellée

rattrapage axe implantaire
integrité morphologie
Unicité de matériau entre restaurations
Habitudes de prothese dentoportee

Le ciment permet en outre

tolérance a une passivité (a peine) perfectible

Pilier zircone Ti Base personnalisé, coiffe Emax Press strat.

repartition des forces occlusales

Torrado E. & dl J Prosthet Dent 2004 ; 91 A comparison of the porcelain fracture resistance of screwed-retained and cemented-retained implant-supported metal-ceramic crowns

Chaar MS. & al J Oral Rehabil 2011 ; 38 Prosthetic outcome of comparison of cemented-retained implant-supported fixed dental restorations : a systematic review.

. & al Clin Oral Implants Res. 2012 Oct Cemented and screw-retained implant reconstructions : a systematic review of the survival and complication rates.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sailer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23062142

iInconvenients

la prothese scellee

® 25 9 des prothéses scellées
présentent des excés de ciment

® 81 % des péri implantites seraient
dues a ces exces. (et & I'état de

surface)

® Aprés retrait des excés et
nettoyage, /4 % de ces implants ne

complications biologiques présentent plus de signe de péri
(perte d’implant, perte osseuse >2 mm)

implantite

The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study.
J Periodontol. 2009 Sep;80(9):1388-92.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20TG%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19722787

comment |'optimiser ¢
la prothese scellée

Limite inaccessible

Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Nov 14.

oiliers implantaires personnalises

Clinical Factors Influencing Removal of the Cement Excess in Implant-Supported Restorations.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vindasiute%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Puisys%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maslova%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Linkeviciene%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peciuliene%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Linkevicius%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24224895

comment ['optimiser ¢
la prothese scellée

ciment de scellement au pinceau



comment ['optimiser ¢
la prothese scellée

J Adv Prosthodont. 2014 Apr;6(2):146-9.

oour realiser un pre scellement

A modified technique for extra-oral cementation of implant retained restorations

for preventing excess cement around the margins.
Yuzbasioglu E.



comment |'optimiser ¢
la prothese scellée

Toujours réaliser
une radiographie post scellement

1. Wadhwani C, Hess T, Faber T, Pifieyro A, Chen CS.
A descriptive study of the radiographic density of implant restorative cements.
J Prosthet Dent. 2010 May ; 103 (5) : 295-302.



|0 prothese vissée




) R avantages
la prothese vissee

reintervention aisée
absence de ciment




. R avantages / inconvenients
la prothese vissee

2 mm min. *

reintervention aisée
absence de ciment

complications techniques
(risque de devissage, fracture de vis)

fragilisation céramique ?
préjudice esthetique ?
face occlusale détériorée : fonctions occlusales ?7?

*

Orthlieb JD., Darmouni L., Pedinielli A., Jouvin Darmouni J. Torrado E., Ercoli C., Al Mardini M., Graser GN., Tallens RH., Cordaro L.
Fonctions occlusales : aspects physiologiques de 1'occlusion dentaire humaine A comparison of the porcelain fracture resistance of screwed-retained and cemented-retained implant-supported metal-ceramic crowns.

EMC - Chirurgie orale et maxillo-faciale 2014 ; 9 (4) : 1-11. J. Prosthet Dent. 2004 Jun ; 91 (6) : 532-7.



\ . difficultés
la prothese vissee

Attention Qu regloge pi I en clinique




comment ['optimiser ¢

la prothese vissee

Nobel ASC

Chirurgie guidée pour optimiser la phase prothetique



. comment ['optimiser ¢
la prothese vissee

serrage dynamometrigue
sans foucher les parois du puits
Vis neuve en clinigue

Nobel ASC

Butkevica A., Nathanson D., PoberR., Strating H.
Measurements of repeated tightening and loosening torque of seven different implant/abutment
connection designs and their modifications :an in vitro study.
J Prosthodont 2018 ; 27 (2) : 153-61.

Jakubowicz Kohen B.
Vissage et dévissage en prothése implanto-portée
Biomatériaux Cliniques 2017 ; 1 : 62-8.



criteres de choix

orothese plurale : privilegier la prothese vissee

orothese unitaire : le plus souvent les deux sont possibles !

Qul mais...

Rola S., Nasrin S.
A Comparison Between Screw- and cement-Retained Implant Prostheses. A Literature review.
J Oral Implantology 2012 ; 38 (3) : 298-307.

Priest G.
A Current Perspective on Screw-Retained Single-Implant Restorations: A Review of Pertinent Literature.
J Esthet Restor Dent. 2017 May 6 ; 29 (3) :161-71.




. . mais...quelques exceptions
criteres de choix

volume coronaire limité
/ puits qui fragilise la ceramique

Vigolo P., Givani A., MajzoubZ., Cordioli G.
Cemented versus screw-retained implant-supported single-tooth crowns : a 4-year prospective clinical study.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2004 Mar-Apr ; 19 (2) : 260-5.




. . mais...quelques exceptions
criteres de choix

correction d'axe supeérieure g 25 °
notamment dans le secteur esthétique

Vigolo P., Givani A., MajzoubZ., Cordioli G.
Cemented versus screw-retained implant-supported single-tooth crowns : a 4-year prospective clinical study.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2004 Mar-Apr ; 19 (2) : 260-5.




. . mais...quelques exceptions
criteres de choix

orothese mixte : implanto et dento-portée



. . Mmais...quelques exceptions
criteres de choix

espace prothéetigue reduit ;
orothese vissée forcément

Nissan J1, , .
Long-term outcome of cemented versus screw-retained implant-supported partial restorations.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2011 Sep-Oct ; 26 (5) : 1102-7.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narobai%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gross%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghelfan%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaushu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010095

conclusion .... Suivez le guide

les études ne permettent pas de dégager une supériorité d'une ou l'autre technique.
il est essentiel de connaitre les atouts de chaque technique, pour choisir la plus adaptée a la situation clinique.
tout faire optimiser notre protocole et limiter les risques de complication (biologique et/ou mécanique) est primordial.

la prothese visseée a de beaux jours devant elle, car ses inconvenients ont nettement diminuée avec les progres technologiques
dans les laboratoires et I'industrie.

En cas d’hésitation, que les deux methodes sont possibles, il faut privilégier la prothese vissee

helfer.maxime@free.fr
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